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ID : 양청교 교면상부 S1

01

양청교 외관조사망도

A1 A2

옥산방향 오창방향

1

3

2

1 망상균열 25.03.0 75.0 1㎡

2 측면박리 25.00.5 12.50 1㎡

3 상부박리 25.00.2 5.00 1㎡

4

5

6

7

9

8

10

12

11

13

14

손상증가

4

5

6

본체부식 9.0 9.00 1m 신규

후타재균열 0.5 3.00 6m 신규0.2

후타재들뜸 0.10.5 0.05 1㎡ 신규

7

8

9

본체부식 9.0 9.00 1m 신규

후타재균열 0.5 5.50 11m 신규0.2

후타재들뜸 0.30.2 0.06 1㎡ 신규

10

11

본체부식 9.0 9.00 1m 신규

후타재균열 0.5 2.00 4m 신규0.2

12

13

본체부식 9.0 9.00 1m 신규

후타재균열 0.5 0.50 1m 신규0.2

14 망상균열 5.01.0 5.00 1㎡ 신규



ID : 양청교 바닥하면 S1

02

양청교 외관조사망도

A1 A2

옥산방향 오창방향



ID : 양청교 교대 A1 (고정)

03

양청교 외관조사망도

123456789

123456789

정 면좌측 우측



ID : 양청교 교대 A2 (가동)

04

양청교 외관조사망도

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

정 면 우측좌측
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