
구분 위치 부재
탄산화 깊이

(mm)
피복두께

(mm)

탄산화 잔여
깊이
(mm)

경과년수
A

(탄산화 속도계수)
평가등급

pH-1 S02 라이닝 0.5 112.0 111.5 1.0 0.50 a
pH-2 S66 라이닝 0.5 110.0 109.5 1.0 0.50 a
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