
중 암 교 바닥판 상면 손상현황도 A1 ~ A2(S1)
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망상균열1

1.0x48.0x2ea

열화2

0.5x48.0x2ea

유간부 토사퇴적8

L=9.0

유간부 토사퇴적5

L=9.0

연석 파손3

0.2x0.5

후타재 마모9

0.85x7.5

후타재 마모6

0.85x7.5


