
No.1 탐사위치 질산화/탈질 처리수조 벽체 #1

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 112 배근간격(mm) 196 피복두께(mm) 89 배근간격(mm) 200

No.2 탐사위치 질산화/탈질 처리수조 벽체 #2

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 96 배근간격(mm) 200 피복두께(mm) 82 배근간격(mm) 205

No.3 탐사위치 일차침전지 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 62 배근간격(mm) 200 피복두께(mm) 60 배근간격(mm) 200

No.4 탐사위치 침사 및 협잡물 처리실 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 57 `배근간격(mm) 178 피복두께(mm) 198 배근간격(mm) 54



No.5 탐사위치 유량조정조 및 유압펌프실 벽체 #1

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 86 배근간격(mm) 196 피복두께(mm) 60 배근간격(mm) 200

No.6 탐사위치 유량조정조 및 유압펌프실 벽체 #2

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 77 배근간격(mm) 196 피복두께(mm) 67 배근간격(mm) 204

No.7 탐사위치 질산화 처리수조 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 103 배근간격(mm) 196 피복두께(mm) 100 배근간격(mm) 200

No.8 탐사위치 혼화조 벽체 #1

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 79 배근간격(mm) 200 피복두께(mm) 56 배근간격(mm) 196



No.9 탐사위치 혼화조 벽체 #2

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 61 배근간격(mm) 185 피복두께(mm) 58 배근간격(mm) 200

No.10 탐사위치 역세척수 저류조 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 69 배근간격(mm) 202 피복두께(mm) 61 배근간격(mm) 200


