
측정 NO.1 측 정 자 료

구조물명 바람산옹벽

측정위치 STA.0+018

측정철근 수직근

배근간격

(mm)

설계상태 /

측정상태 @218

측정피복두께(mm) 27

측정 NO.1 측 정 자 료

구조물명 바람산옹벽

측정위치 STA.0+018

측정철근 수평근

배근간격

(mm)

설계상태 /

측정상태 @265

측정피복두께(mm) 15



측정 NO.2 측 정 자 료

구조물명 바람산옹벽

측정위치 STA.0+028

측정철근 수직근

배근간격

(mm)

설계상태 /

측정상태 @273

측정피복두께(mm) 67

측정 NO.2 측 정 자 료

구조물명 바람산옹벽

측정위치 STA.0+028

측정철근 수평근

배근간격

(mm)

설계상태 /

측정상태 @255

측정피복두께(mm) 36



측정 NO.3 측 정 자 료

구조물명 바람산옹벽

측정위치 STA.0+058

측정철근 수직근

배근간격

(mm)

설계상태 /

측정상태 @238

측정피복두께(mm) 30

측정 NO.3 측 정 자 료

구조물명 바람산옹벽

측정위치 STA.0+058

측정철근 수평근

배근간격

(mm)

설계상태 /

측정상태 @310

측정피복두께(mm) 12



측정 NO.4 측 정 자 료

구조물명 바람산옹벽

측정위치 STA.0+080

측정철근 수직근

배근간격

(mm)

설계상태 /

측정상태 @241

측정피복두께(mm) 52

측정 NO.4 측 정 자 료

구조물명 바람산옹벽

측정위치 STA.0+080

측정철근 수평근

배근간격

(mm)

설계상태 /

측정상태 @220

측정피복두께(mm) 41



측정 NO.5 측 정 자 료

구조물명 바람산옹벽

측정위치 STA.0+090

측정철근 수직근

배근간격

(mm)

설계상태 /

측정상태 @265

측정피복두께(mm) 49

측정 NO.5 측 정 자 료

구조물명 바람산옹벽

측정위치 STA.0+090

측정철근 수평근

배근간격

(mm)

설계상태 /

측정상태 @271

측정피복두께(mm) 39



측정 NO.6 측 정 자 료

구조물명 바람산옹벽

측정위치 STA.0+105

측정철근 수직근

배근간격

(mm)

설계상태 /

측정상태 @200

측정피복두께(mm) 30

측정 NO.6 측 정 자 료

구조물명 바람산옹벽

측정위치 STA.0+105

측정철근 수평근

배근간격

(mm)

설계상태 /

측정상태 @242

측정피복두께(mm) 21



측정 NO.7 측 정 자 료

구조물명 바람산옹벽

측정위치 STA.0+125

측정철근 수직근

배근간격

(mm)

설계상태 /

측정상태 @218

측정피복두께(mm) 84

측정 NO.7 측 정 자 료

구조물명 바람산옹벽

측정위치 STA.0+125

측정철근 수평근

배근간격

(mm)

설계상태 /

측정상태 @306

측정피복두께(mm) 74


