
85. B28_황등제1교

점검 일자

평균 기온

2017. 07.12~2017. 10.25

25.2 ~ 29.8℃
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_1(81.378~81.385km, S1-1)

B28_황등제1교_1(81K378~81K385)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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16_망상균열(0.6x0.4)10

호남고속선 황등제1교_2(81.385~81.392km, S1-2)

B28_황등제1교_2(81K385~81K392)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_3(81.392~81.399km, S1-3)

B28_황등제1교_3(81K392~81K399)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_4(81.399~81.406km, S1-4)

B28_황등제1교_4(81K399~81K406)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자
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백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_5(81.406~81.413km, S1-5)

B28_황등제1교_5(81K406~81K413)

81K413

1 SPAN - 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

균열

균열

균열

균열

균열

균열

균열

균열

균열

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

㎜

㎜

㎜

㎜

㎜

㎜

㎜

㎜

㎜

0.4

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.3

0.3

0.6

m

m

m

m

m

m

m

m

m



T2

T1

(하행)

(상행)

TCL측면

TCL상면

TCL측면

TCL상면

TCL측면

TCL상면

TM.181.1

TM.077.3

TM.061.1

TM.205.1

TCL상면

TCL측면

외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)
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2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리
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호남고속선 황등제1교_6(81.413~81.42km, S2-1)

B28_황등제1교_6(81K413~81K42)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고

2 SPAN - 2

1 2

3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1 2

3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
5
_0

.1
/0

.2

1
5
_0

.1
/0

.2

21

1
6
_0

.4
/0

.7

3

호남고속선 황등제1교_7(81.42~81.427km, S2-2)

B28_황등제1교_7(81K42~81K427)
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TCL측면

외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고

2 SPAN - 3

1 2

3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1 2

3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
6
_0

.1
/0

.4

1 1
6
_0

.1
/0

.4

2 1
6
_0

.1
/0

.4

3 1
6
_0

.1
/0

.4

4 1
6
_0

.1
/0

.4

5

호남고속선 황등제1교_8(81.427~81.434km, S2-3)

B28_황등제1교_8(81K427~81K434)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_9(81.434~81.441km, S2-4)

B28_황등제1교_9(81K434~81K441)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_10(81.441~81.448km, S2-5)

B28_황등제1교_10(81K441~81K448)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_11(81.448~81.455km, S3-1)

B28_황등제1교_11(81K448~81K455)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고

3 SPAN - 2

1 2

3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1 2

3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
5
_0

.1
/0

.3

1

1
6
_0

.1
/0

.4

3

1
6
_0

.1
/0

.5

2

호남고속선 황등제1교_12(81.455~81.462km, S3-2)

B28_황등제1교_12(81K455~81K462)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고

3 SPAN - 3

1 2

3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1 2

3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
6
_0

.1
/0

.7

1

1
6
_0

.1
/0

.4

6 1
6
_0

.1
/0

.4

71
6
_0

.1
/0

.4

4 1
6
_0

.1
/0

.4

5

1
6
_0

.1
/0

.4

2 1
6
_0

.1
/0

.4

3

호남고속선 황등제1교_13(81.462~81.469km, S3-3)

B28_황등제1교_13(81K462~81K469)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_14(81.469~81.476km, S3-4)

B28_황등제1교_14(81K469~81K476)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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16_망상균열(0.8x6.4)2

호남고속선 황등제1교_15(81.476~81.483km, S3-5)

B28_황등제1교_15(81K476~81K483)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_16(81.483~81.49km, S4-1)

B28_황등제1교_16(81K483~81K49)
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TM.013.3

TCL상면

TCL측면

외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_17(81.49~81.497km, S4-2)

B28_황등제1교_17(81K49~81K497)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_18(81.497~81.504km, S4-3)

B28_황등제1교_18(81K497~81K504)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_19(81.504~81.511km, S4-4)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_20(81.511~81.518km, S4-5)

B28_황등제1교_20(81K511~81K518)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고

5 SPAN - 1

1 2

3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1 2

3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
6
_0

.2
/0

.5

1

1
6
_0

.2
/0

.9

2 1
6
_0

.2
/0

.9

3

1
6
_0

.1
/0

.4

5 1
6
_0

.1
/0

.4

61
6
_0

.1
/0

.4

4 1
6
_0

.1
/0

.4

7 1
6
_0

.1
/0

.4

8 1
6
_0

.1
/0

.4

9 1
6
_0

.1
/0

.4

10

호남고속선 황등제1교_21(81.518~81.525km, S5-1)

B28_황등제1교_21(81K518~81K525)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_22(81.525~81.532km, S5-2)

B28_황등제1교_22(81K525~81K532)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_23(81.532~81.539km, S5-3)

B28_황등제1교_23(81K532~81K539)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_24(81.539~81.546km, S5-4)

B28_황등제1교_24(81K539~81K546)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_25(81.546~81.553km, S5-5)

B28_황등제1교_25(81K546~81K553)
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TM.143.4

TM.147.2

TCL상면

TCL측면

외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_26(81.553~81.56km, S6-1)

B28_황등제1교_26(81K553~81K56)

81K56
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TCL상면

TCL측면

외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_27(81.56~81.567km, S6-2)

B28_황등제1교_27(81K56~81K567)
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TCL상면

TCL측면

외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_28(81.567~81.574km, S6-3)

B28_황등제1교_28(81K567~81K574)

81K574
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_29(81.574~81.581km, S6-4)

B28_황등제1교_29(81K574~81K581)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_30(81.581~81.588km, S6-5)

B28_황등제1교_30(81K581~81K588)

81K588

6 SPAN - 5

1

2

3

4

5

6

균열

균열

균열

균열

균열

균열

0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

㎜

㎜

㎜

㎜

㎜

㎜

0.3

0.7

0.4

0.4

0.4

0.4

m

m

m

m

m

m



T2

T1

(하행)

(상행)

TCL측면

TCL상면

TCL측면

TCL상면

TCL측면

TCL상면

TM.127.4

TM.017.3

TM.193.3

TM.126.3

TCL상면

TCL측면

외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_31(81.588~81.595km, S7-1)

B28_황등제1교_31(81K588~81K595)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_32(81.595~81.602km, S7-2)

B28_황등제1교_32(81K595~81K602)
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TM.141.1

TCL상면

TCL측면

외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고

7 SPAN - 3

1 2

3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1 2

3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
6
_0

.1
/0

.4

5 1
6
_0

.1
/0

.4

61
6
_0

.1
/0

.4

1 1
6
_0

.1
/0

.4

3 1
6
_0

.1
/0

.4

7

1
6
_0

.1
/0

.4

4

1
6
_0

.1
/0

.4

2

1
6
_0

.1
/0

.4

8

호남고속선 황등제1교_33(81.602~81.609km, S7-3)

B28_황등제1교_33(81K602~81K609)

81K609
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TCL상면

TM.209.4

TM.074.3

TM.141.2

TM.174.4

TCL상면

TCL측면

외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_34(81.609~81.616km, S7-4)

B28_황등제1교_34(81K609~81K616)
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TM.017.3

TCL상면
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_35(81.616~81.623km, S7-5)

B28_황등제1교_35(81K616~81K623)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_36(81.623~81.63km, S8-1)

B28_황등제1교_36(81K623~81K63)
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TCL상면

TCL측면

외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고

8 SPAN - 2

1 2

3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1 2

3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
6
_0

.1
/0

.7

1 1
6
_0

.1
/0

.7

2

1
6
_0

.1
/0

.4

3 1
6
_0

.1
/0

.4

4 1
6
_0

.1
/0

.4

5

호남고속선 황등제1교_37(81.63~81.637km, S8-2)

B28_황등제1교_37(81K63~81K637)
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TM.175.3

TCL상면

TCL측면

외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_38(81.637~81.644km, S8-3)

B28_황등제1교_38(81K637~81K644)
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TCL상면
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_39(81.644~81.651km, S8-4)

B28_황등제1교_39(81K644~81K651)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_40(81.651~81.658km, S8-5)

B28_황등제1교_40(81K651~81K658)
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TCL상면

TCL측면

TCL상면

TM.144.2

TM.003.1

TM.161.3

TM.011.4

TCL상면

TCL측면

외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_41(81.658~81.665km, S9-1)

B28_황등제1교_41(81K658~81K665)

81K665
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TCL측면

TCL상면

TCL측면

TCL상면

TCL측면

TCL상면

TM.003.2

TM.112.1

TM.011.3

TM.210.4

TCL상면

TCL측면

외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_42(81.665~81.672km, S9-2)

B28_황등제1교_42(81K665~81K672)

81K672
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(상행)

TCL측면

TCL상면

TCL측면

TCL상면

TCL측면

TCL상면

TM.073.1

TM.116.2

TM.029.4

TM.168.3

TCL상면

TCL측면

외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_43(81.672~81.679km, S9-3)

B28_황등제1교_43(81K672~81K679)

81K679
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TCL상면

TM.116.1
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TM.168.4

TM.199.3

TCL상면

TCL측면

외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_44(81.679~81.686km, S9-4)

B28_황등제1교_44(81K679~81K686)

81K686
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(하행)

(상행)

TCL측면

TCL상면

TCL측면

TCL상면

TCL측면

TCL상면

TM.207.2

TM.182.4

TM.199.4

TM.010.4

TCL상면

TCL측면

외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_45(81.686~81.693km, S9-5)

B28_황등제1교_45(81K686~81K693)
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(하행)

(상행)

TCL측면

TCL상면

TCL측면

TCL상면

TCL측면

TCL상면

TM.182.3

TM.071.3

TM.010.2

TM.131.1

TCL상면

TCL측면

외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_46(81.693~81.7km, S10-1)

B28_황등제1교_46(81K693~81K7)
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TCL상면
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TCL상면

TM.071.4

TM.009.3

TM.024.3

TM.155.3

TCL상면

TCL측면

외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_47(81.7~81.707km, S10-2)

B28_황등제1교_47(81K7~81K707)
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외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_48(81.707~81.714km, S10-3)

B28_황등제1교_48(81K707~81K714)

81K714

10 SPAN - 3

1 균열 0.2 ㎜ 0.9 m
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TCL측면

TCL상면
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TCL상면
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TCL상면

TM.028.3

TM.183.4

TM.133.3

TM.015.3

TCL상면

TCL측면

외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_49(81.714~81.721km, S10-4)

B28_황등제1교_49(81K714~81K721)

81K721

10 SPAN - 4

1 균열 0.2 ㎜ 0.9 m
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(상행)

TCL측면
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TCL상면
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TCL상면

TM.183.3

TM.151.2

TM.015.2

TM.196.1

TCL상면

TCL측면

외관조사망도 번호

한국철도공사
KOREA RAILROAD

시         행         사 용         역         명
과          업          참          여          자
과  업  책  임  자 분  야  별  책  임  자

이복영

망상

박리,박락,파손

재료분리

철근노출

누수,습윤부

백태

균

열
시공이음분리,층분리

용       역       사 (0.3㎜이하 : 흑색)

(0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)

(0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)

(1.0㎜이상 : 분홍색)

0.2/2.0

0.4/2.0

0.6/2.0

1.0/2.0

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역
(주)한국구조물안전연구원
(주)한국국토안전연구원
(재)한국건설품질연구원

라 윤 강

윤 석 기
김 경 기

침목도상분리

연번 손상 폭 연장 비고 연번 손상 폭 연장 비고
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호남고속선 황등제1교_50(81.721~81.728km, S10-5)

B28_황등제1교_50(81K721~81K728)

81K728
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