
시험위치 시행방법

측정위치 탄산화깊이(mm) 최소피복두께 경과년수 탄산화잔여깊이(mm) 탄산화속도계수 잔존수명예측 상태평가등급

S5 11.0 41.0 17 30.0 2.67 126.4 a

시험결과

이산포IC Ramp-I교 탄산화 DATA

PROJECT TITLE :

Company

상부구조, 하부구조시험위치

Client         ㈜ 일 산 대 교

드릴링

        ㈜ 명 성 엔 지 니 어 링

S5 11.0 41.0 17 30.0 2.67 126.4 a

S9 17.5 70.0 17 52.5 4.24 153.0 a

S19 17.0 70.0 17 53.0 4.12 165.2 a

IP7 16.0 100.0 17 84.0 3.88 468.6 a

IP12 12.5 100.0 17 87.5 3.03 833.0 a

IP15 13.0 100.0 17 87.0 3.15 761.4 a


