
현장조사 및 외관조사 사진첩



  1. 전경사진

사진설명 교면포장 전경 사진설명 보도부 전경

사진설명 바닥판하면 전경 사진설명 거더 전경

사진설명 교대 (A1) 전경 사진설명 교각 전경



2. 현장조사 현황

위 치 S1~S4 교면포장 위 치 S1~S4 교면포장

내 용 균열 내 용 체수

위 치 S1~S4 교면포장 위 치 S1~S4 교면포장

내 용 아스콘 마모 내 용 아스콘 패임

위 치 S5~S9 교면포장 위 치 S5~S9 교면포장

내 용 아스콘 마모 내 용 아스콘 망상균열



위 치 S5~S9 교면포장 위 치 S5~S9 교면포장

내 용 아스콘 패임 내 용 아스콘 소성변형

위 치 S1~S4 신축이음 위 치 S1~S4 신축이음

내 용 후타재 마모 내 용 후타재 균열

위 치 S1~S4 거더 위 치 S1~S4 거더

내 용 균열 (0.3mm미만) 내 용 보수재 박리



위 치 S1~S4 바닥판 하면 위 치 S1~S4 바닥판 하면

내 용 누수 및 백태 내 용 백태

위 치 S5~S9 바닥판 하면 위 치 S5~S9 바닥판 하면

내 용 거푸집 미제거 내 용 백태

위 치 S5~S9 바닥판 하면 위 치 S5~S9 거더

내 용 보수재 박리 내 용 누수 및 백태



위 치 배수시설 위 치 S5~S9 배수구

내 용 배수시설 덮개파손 내 용 배수공 주변 누수,백태

위 치 배수시설 위 치 배수시설

내 용 관 파손 내 용 배수관 부식

위 치 P1-3 위 치 P1-4

내 용 들뜸 내 용 박락 및 철근노출



위 치 P2-4 위 치 P2-4

내 용 층분리 내 용 균열 (0.3mm미만)

위 치 P3-4 위 치 P3-4

내 용 보수부 재균열 (0.3mm미만) 내 용 누수 및 백태

위 치 P5-5 위 치 P6-2

내 용 기초 파손 내 용 누수



  3. 비파괴시험 및 작업현황

내 용 반발경도 시험

내 용 탄산화 깊이 측정

`

내 용 철근 탐사시험



내 용 도보(장화)를 이용한 외관조사

내 용 사다리를 이용한 외관조사

`

내 용 연단 거리 측정 내 용 점검망치를 이용한 구조물상태확인


