




총 2 페이지중 1 페이지

첨부 1 : 콘크리트 코아 사진

 

구 분 코아 사진

A2

S6

(공주)

S6

(대전)



총 2 페이지중 2 페이지

첨부 2 : 압축강도 시험 사진 

구 분 압축강도 시험 후 파괴형태
파괴형태 및

코아상태

압축강도

(MPa)

A2
편심 하중 없이

정상파괴
32.4


	0032
	0033
	페이지_ 01.콘크리트 코어 품질 시험-2

